
工程训练Ⅳ                                                                         铸工 

一、填出下列铸造生产工艺流程图 

芯盒

模样

 

二、填空 

1. 型砂是由           、           、           、          四部分组成。 

2. 型砂应具备的性能是           、           、           、           。 

3. 型芯的作用是                                                     。 

4. 常用手工造型方法有           、           、           、           。其中不

适合大批量生产的是           、           、           。 

5. 冲天炉是由           、           、           、           、 

           几部分组成。所用的炉料包括           、           、           。 

6. 熔 炼 铝 、 铜 合 金 一 般 用            炉 ， 该 炉 通 常 采 用 的 热 源

是           、           、           。 

 

 

 

 


